
Korngrößenbezeichnung

Internationaler Vergleich

In der folgenden Tabelle ist der Vergleich der verschiedenen internationalen Standards aufgeführt.

Macro grits
Für ATLANTIC - Schleifwerk-
zeuge werden Korngrößen
gemäß DIN ISO 6344 verwen-
det. Die Schleifkörner werden
durch genormte Siebe in unter-
schiedliche Größenklassen
sortiert. Die Nennkorngröße
ergibt sich durch die Maschen-
zahl des Siebes je Zoll (mesh).

Micro grits
Ab Korngröße 240 wird das
Schleifkorn nicht mehr durch
genormte Siebe klassifiziert,
sondern durch ein aufwendi-
ges Sedimentationsverfahren.

Korngrößen-
bezeichnung
(mesh)

Mittlerer Korndurchmesser in µm

DIN ISO 6344 JIS ANSI

8 2600
10 2200
12 1850 1850 1850
14 1559
16 1300 1300 1300
20 1100 950 950
24 780 780 780
30 650 650 650
36 550 550 550
40 390
46 390 390
50 330
60 270 270 270
70 230 230
80 190 190 190
90 160 160
100 140 165 140
120 120 120 120
150 95 95 95
180 80 80 80
200 70
220 60 70 70
240 45 57 57
280 48 37
320 29 40 29
360 35 23
400 17 30 17
500 13 25 13
600 9 20 9
700 17
800 7 14 7
1000 5 12 4
1200 3 10 3
1500 2 8
2000 1 7
2500 5
3000 4
4000 3
6000 2
8000 1


